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EKOR 44R
RENOWACYJNA ZAPRAWA TYNKARSKA
do tynkowania zawilgoconych muréow

OPIS WYROBU

Zaprawa EKOR 44R (renowacyjna) jest suchg mieszankg specjalnych cementéw oraz
wyselekcjonowanych kruszyw, zawierajgcg domieszki napowietrzajgce oraz poprawiajgce
hydrofobowos¢ i przyczepno$é¢. Tynk spetnia wymagania WTA. Jest polecany do tynkowania
$cian zawilgoconych oraz o niskim stopniu zasoleniu. Przy wysokim stopniu zasolenia
polecamy tynk INTONACO WTA a do naktadania maszynowego tynk DP 501.

Produkt jest gotowy do uzycia po wymieszaniu z wodg i odpowiednim napowietrzeniu. Po
zarobieniu otrzymuje sie zaprawe tynkarskg o doskonatej urabialnosci, tatwg do stosowania
w pozycji pionowej i na sufitach. Zaprawa ma szary kolor.

Przeznaczona jest do wykonywania hydrofobowych i paroprzepuszczalnych tynkéw renowa-
cyjnych/naprawczych na powierzchniach $cian i sufitéw podatnych na kapilarne podcigganie
wody oraz do zapobiegania powstawaniu wykwitéw i ple$ni. Podciaganie kapilarne w zwig-
zanej zaprawie jest zneutralizowane poprzez hydrofobowos$é tynku EKOR 44R. Tynk prak-
tycznie zawsze pozostaje suchy. Jednoczesénie duza porowatos$¢ tynku utatwia wydostawa-
nie sie wilgoci, pod postacig pary z muru.

Proces osuszania muru zawilgoconego poprzez kapilarne podcigganie wody przebiega w
nastepujgcy sposéb: porowaty tynk przycigga z muru wilgo¢. Ta, na granicy mur-tynk, paruje
i jako para wodna szybko emigruje poprzez tynk na zewnatrz. Jednoczes$nie hydrofobowos$¢
tynku blokuje nowy naptyw wody do muru np. z deszczu. W przypadku obecnosci w murze
soli rozpuszczalnych w wodzie, EKOR 44R blokuje zjawisko wykwitow na powierzchni tynku,
poniewaz przesuwa do wnetrza muru lub tynku strefe parowania wody i krystalizacji soli.
Zapobiega to wykwitom na powierzchni tynku.

ZASTOSOWANIE

Duza hydrofobowos$¢ i przepuszczalno$¢ pary wodnej sprawiajg, ze EKOR 44R jest szcze-

golnie polecany jako tynk:

— zewnetrzny (elewacyjny) na zawilgoconych $cianach starych budynkéw, jako tynk zapo-
biegajacy podcigganiu wilgoci i wykwitom, odporny na strumienie wody niesione silnym
wiatrem oraz cykle zamarzania i odmarzania;

— wewnetrzny, osuszajagcy w podziemnych kondygnacjach budynkéw narazonych na
kapilarnie podciggang wilgo¢, jako tynk ograniczajacy wystepowanie skroplin i zapobiega-
jacy rozwojowi bakterii, plesni, porostow, alg itp.

Uwaga: Tynk nie nadaje si¢ do statego kontaktu z wilgotnym gruntem oraz z wodg stojgca

lub ciggle ptynaca. Nie powinien by¢ stosowany jako bariera/zapora przeciw tej wodzie, nie

nadaje sie¢ np. do tynkowania zewnetrznej powierzchni fundamentu i jako warstwa bezpo-
$rednio stykajaca sie z gruntem.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podfoza: Sku¢ zniszczony tynk na wysoko$¢ 20-50cm ponad linie wilgoci i
wykwitéw solnych. Usung¢ zaprawe ze spoin na gteboko$¢ ok. 2cm. Usungé wszystkie
oderwane, zniszczone i niespdjne czesci tynku, spoin i ewentualnie takze cegiet, docierajac
do zdrowego i wytrzymatego podioza. Zmy¢ oczyszczong powierzchnig wodg pod cisnie-
niem. Ewentualne ubytki wypetni¢ kawatkami cegiet i zaprawg tynkarska.

Wykonanie blokady antysolnej: Na wykwity solne nalezy zastosowa¢ preparat antysolny
ANTISALE. Po mechanicznym usunigciu wykwitéw preparat nalezy nanie$¢ pedzlem,
watkiem lub natrysngé niskocisnieniowo w jednej warstwie na powierzchnie przewidziang do
renowacji (0,3-0,5litra/m?).

Wykonanie obrzutki tynkarskiej: Po 24 godzinach od wykonania blokady antysolnej
natozy¢ obrzutke tynkarskag (,szpryc”), ,otwartg”, to jest pokrywajgcg maksymalnie 50%
powierzchni. W tym celu nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu, wapna hydratyzowanego
lub sucho gaszonego i grubego piasku w proporcjach wagowych 1:1:3.i produktu NEO-
PLAST LATEX rozmieszanego w stosunku 1:2 z wodg (zuzycie NEOPLAST LATEX ok.
300g/m?). Na nowych murach stosowanie NEOPLAST LATEX nie jest konieczne, ale obrzut-
ka musi by¢ ,otwarta”. Obrzutke mozna wykona¢ réwniez z gotowych zapraw: Obrzutka
Cementowa (z dodatkiem NEOPLAST LATEX jw.) lub RINZAFFO (sam produkt).
Przygotowanie zaprawy: Wymiesza¢ tynk EKOR 44R z okoto 19 + 20% wody (ok.4,75 +
5,0 litra na worek 25kg) do otrzymania jednolitej, lekkiej i plastycznej masy. Czas mieszania
zalezy od rodzaju mieszarki oraz temperatury powietrza i w temperaturze +20°C wynosi:

- w zwyktej betoniarce wolnospadowej (gruszkowej) okoto 8 - 12 minut

- w mieszalniku z kotem centralnym (z osig pionowg) okoto 4 - 6 minut

- mieszadtem elektrycznym (wiertarka z mieszadtem) okoto 3 - 6 minut

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie w zaleznosci od warunkéw zewnetrznych i
rodzaju uzywanego mieszalnika. Do uzycia nalezy stosowac tynk o ciezarze ponizej 1,5
kgllitr po sprawdzeniu stopnia napowietrzenia. Bardzo wazne jest przestrzeganie tych granic,
aby tynk po zwigzaniu uzyskat wymagane parametry fizyczne oraz wydajno$¢. Im bardziej
napowietrzony tynk tym mniejsze jego zuzycie i lepsze parametry renowacyjne po zwigzaniu.
Nakiadanie tynku: Przygotowana zaprawa moze by¢ naktadana zaraz po wymieszaniu.
Czas gotowosci do pracy w warunkach normalnych (+20°C) wynosi 60 min. W przypadku
wysokich temperatur czas gotowosci do pracy ulega skréceniu. Po przerwie w pracy dtuzszej
niz 20 minut, zaprawe nalezy ponownie krotko przemieszaé, dodajgc ewentualnie troche
wody, aby przywrdci¢ jej odpowiednig konsystencje. Na twardniejgca, ale jeszcze nie zwia-
zang obrzutke natozy¢ recznie kielnig warstwge EKOR 44R o grubosci okoto 2cm. Wykonczy¢
tynk wyréwnujac listwa, fatg tynkarska, paca lub szpachla. Unika¢ zacierania i gtadzenia, aby
nie zamyka¢ powierzchniowych poréw tynku. Przy wykonaniu grubosci wiekszych niz 2cm
tynk naktada¢ kolejnymi warstwami. Nalezy przy tym uwazac¢, aby poprzednia warstwa byta
dostatecznie utwardzona (przynajmniej 6h) przed natozeniem kolejnej. Unika¢ wykonywania
tynku, gdy mur jest nastoneczniony lub/i silnie wietrzony.

Wygladzenie i zabezpieczenie powierzchni: Powierzchnie $cian wykonczy¢ zaprawag
EKOR 41R, FINITURA lub drobnoziarnistg zaprawg na bazie wapna (wewnatrz). Bardzo
gtadkie wykonczenie powierzchni z EKOR 41R lub FINITURA mozna wykona¢ gotowym
produktem FINISSIMO. Nalezy naktada¢ jak najciensze warstwy wykonczeniowe. Tynk z
zaprawy EKOR 44R moze by¢é malowany tylko farbami o wtasciwos$ciach paroprzepuszczal-
nych, np. silikonowg EKOR 86R lub farba silikatowg EKOR 84. Tynk mozna malowaé takze

farbami na bazie wapna lub cementu. Powierzchnie elewacji i fasad nie zabezpieczanych

farbami zalecamy impregnowa¢ produktem PROMURAL SILICON.

Narzedzia wykorzystane do naktadania tynku powinny by¢é myte wodg zanim resztki tynku

stwardniejg. P6zniej mozliwe jest jedynie czyszczenie mechaniczne lub z pomoca produktu

TILE CLEANER. W celu uzyskania wiekszej ilosci informacji, takze dotyczacych zastosowa-

nia tynkéw renowacyjnych wewnatrz podziemnych kondygnacji budynkéw narazonych na

negatywne cisnienie hydrostatyczne, lub przy silnym zasoleniu i w pomieszczeniach o duzej

wilgotnosci, nalezy zwréci¢ sie do Dziatu Technicznego firmy Torggler.

UWAGI:

— Nie wykonywa¢ prac przy temperaturach nizszych niz +5°C i wyzszych niz +30°C.

— Nie mieszac¢ zaprawy z innymi spoiwami jak cement, wapno hydrauliczne, gips, itp.

— Jezeli produkt zacznie wigza¢ w pojemniku, nie nalezy go diuzej uzywac. Przygotowywaéc
taka ilosci zaprawy, ktéra bedzie wykorzystana w czasie gotowosci do pracy.

PRZECHOWYWANIE

W fabrycznych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Podczas prac chroni¢ oczy i skére. Zawiera Cr (VI), moze wywotywac reakcje alergiczng. W
przypadku zanieczyszczenia oczu niezwiocznie przeptukac czystg woda i skonsultowac sie z
lekarzem.

UWAGI KONCOWE

Producent odpowiada za jako$¢ wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialnosci za jego konkretne
zastosowania. Stosujgc produkt przestrzega¢ zapiséw niniejszej karty technicznej, zasad
sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Informacje wykraczajace poza zawartos¢ niniejszej karty technicznej wymagajg pisemnego
potwierdzenia przez producenta. W przypadku watpliwosci kontaktowa¢ sie z Dziatem
Technicznym.

DANE TECHNICZNE
Swieza zaprawa

Kolor szary

Granulometria

(wg UNI EN 1015-1): 0-2,0mm
J¢ j ok. 4,75-5,0 |

llo$¢ wody zarobowej 19-20% i worek 25kg

Gestos¢ swiezej mieszaniny

(wg UNI EN 1015-6):

Zawartos¢ powietrza

(wg UNI EN 1015-7):
Urabialnos¢ (wg WTA 2-04-09/D)

ok.1,4 kg/dm?®

uzyskano 32%
wymaganie dla tynku WTA >25%

(zmniejszenie sie konsystencji po 15 minutach) <= S
Zdolno$¢ zatrzymywania wody o
(wg DIN 1855 ~ cz. 7) P
Zywotnos$¢ zaprawy w +20°C ok 60 min

zalecany czas wykorzystania zaprawy
Temperatura stosowania:

Odpornos¢ na temperature:

Zuzycie na warstwe o zalecanej grubosci 2cm
Zwigzana zaprawa

od +5°C do +30°C
od -20°C do +90°C
24kg/m?

ok. 1,25 kg/dm?®
uzyskano 10
<15 (wg PN-EN 998-1 R)
<12 (wg WTA 2-2-91)

Gestos¢ zwigzanej zaprawy:

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej —
(wg EN 1015-19)

_ 2
Wytrzymatosé na $ciskanie (wg UNI EN 1015 -11) }(':tegfr N
Wytrzymatos¢ na zginanie (wg UNI EN 1015 -11) 1,1 N/mm?
Wspétczynnik (8d/Bbz) <3

> 0,2 N'mm?/FP: B
uzyskano 1,3kg/m?
> 0,3 kg/m? po 24h

Przyczepno$é/Symbol modelu pekniecia (FP:B)
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym (wg EN 1015-18)

Glebokos¢ wehtaniania wody (wg PN-EN 998-1 R) uzysi:’n’gr; mm
Catkowita porowatos¢ (wg WTA 2-2-91): >40%
Odpornos¢ na dziatanie soli (wg WTA 2-2-91) odporna

. . o A < 0,47W/(mx°K)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (1) tabelarycznie
Reakcja na ogien: klasa A1/Alq
Opakowania: worki 25 kg
Okres trwatosci: 12 miesigcy

*) WTA — niemiecka Naukowo-Techniczna Organizacja do Spraw Ochrony
i Renowacji Zabytkow

Wyréb zgodny z PN-EN 998-1 R ( tynk renowacyjnych)
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr 36/18 EKOR 44R.
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